Tematică de concurs pentru ocuparea postului de asistent de cercetare
BIOMATERIALE

1. Biomateriale
1.1.  Definiții. Clasificare. Condiții impuse biomaterialelor.
1.2. Criterii de biocompatibilitate.
1.3. Teste de biocompatibilitate.
2. Biomateriale de origine naturală
2.1. Ciclodextrine.
2.2. Definiție, structura, clasificare, proprietăți.
2.3. Complecși de incluziune ai ciclodextrinelor.
3. Biomateriale sintetice 

3.1. Polimeri sensibili la stimuli externi.
3.1.1. Clasificarea polimerilor sensibili la stimuli externi.
3.1.2. Polimeri sensibili la modificări de temperatură.
3.1.3. Polimeri sensibili la modificări de pH.
3.1.4. Polimeri sensibili la alți stimuli (tărie ionica, câmp electric, câmp magnetic, radiație electromagnetică).
4. Hidrogeluri

4.1. Definiție, clasificare.
4.2. Metode de preparare.
4.3. Factori care influențeaza procesul de gelifiere.
4.4. Metode și tehnici de caracterizare.
5. Biomateriale pentru sisteme terapeutice
5.1. Sisteme cu eliberare controlată a medicamentelor.
5.1.1. Comparație între medicamentele clasice și sistemele cu eliberare controlată. 

5.1.2. Avantajele și dezavantajele sistemelor cu eliberare controlată.
5.1.3. Factori care influențează viteza de eliberare a medicamentelor.
6. Tipuri de sisteme terapeutice

6.1. Sisteme terapeutice pentru terapie genică.
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